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I n recent years, research on polymer electrolytes (PEs) has been developed, because 

these materials can be considered as a suitable alternative to liquid electrolytes in 

various applications. Using polymer electrolytes solve the problems of solvent leakage, 

dendrite growth (lithium dendrite in lithium ion batteries), internal short circuit, use of 

corrosive solvent and production of harmful gases. During the last three decades, the 

introduction of polymer electrolyte membranes has led to significant progress in expanding 

and improving the performance of electrochemical devices such as batteries, fuel cells, 

supercapacitors, sensors, solar cells, etc. In general, PEs are ion-doped structures that have 

the ability to transfer and exchange ions via ion conducting sites. In various applications, 

polymer electrolyte membranes should provide properties, such as flexibility and proper 

filmability, high safety, suitable ionic conductivity for practical applications, low electrical 

conductivity, good mechanical strength, and thermal and electrochemical stability. In this 

article, in order to develop a sufficient knowledge of polymer electrolyte membranes, their 

specific chemical structure, ion transport mechanisms, methods of improving properties, 

as well as the applications of polymer electrolytes (such as fuel cells, batteries, capacitors, 

etc.) has been reviewed
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در سال های اخیر، پژوهش و توسعه درباره الکترولیت های پلیمری با سرعت زیادی در حال پیشرفت 
کاربردهای  در  مایع  الکترولیت های  برای  مناسبی  جایگزین  به عنوان  می توانند  مواد  این  زیرا  است، 
مختلف درنظرگرفته شوند. استفاده از الکترولیت های پلیمری مشکلات نشت حلال، رشد دارینه )نظیر 
دارینه لیتیم در باتری های لیتیمي(، اتصال کوتاه داخلی، استفاده از حلال خورنده و تولید گازهای 
مضر را برطرف می سازد. طی سه دهه گذشته، معرفی غشاهای الکترولیتی پلیمری به پیشرفت های 
سوختی،  پیل های  باتری ها،  مانند  الکتروشیمیایی  وسایل  عملکرد  بهبود  و  گسترش  در  چشمگیر 
الکترولیت های  کلی،  به طور  است.  شده  منجر  غیره  و  خورشیدی  سلول های  حسگرها،  ابرخازن ها، 
پلیمری ساختارهای دوپه شده با یون هستند که قابلیت انتقال و تبادل یون را از طریق مواضع رسانا 
دارند. غشاهای الکترولیتی پلیمری باید در کاربردهای مختلف از خواصی چون انعطاف پذیری و قابلیت 
فیلم شدن مناسب، ایمنی زیاد، رسانندگی یونی مناسب برای کاربردهای عملی، رسانندگی الکتریکی کم، 
استحکام مکانیکی خوب، پایداری گرمایی و الکتروشیمیایی مطلوب برخوردار باشند. در این مقاله، 
برای ایجاد درک کافی از غشاهای الکترولیتی پلیمری، ساختار شیمیایی مشخص، سازوکارهای انتقال 
نظیر  کاربرد هایی  )در  پلیمری  الکترولیت های  کاربردهای  و همچنین  بهبود خواص  یون، روش های 

پیل های سوختی، باتری ها، خازن ها و غیره( مرور شده است.
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مقدمه
و  انرژی  جدید  منابع  توسعه  درباره  بسیاری  پژوهش های  امروزه 
مطالعات  این  است.  یافته  اختصاص  آن  ذخیره  سازی  سامانه های 
به ویژه  الکترولیت ها،  انواع  توسعه  برای  مواد  علم  در  پیشرفت  به 
غشاهای الکترولیتی پلیمری برای کاربردهای عملی در دستگاه های 
الکتروشیمیایی مانند پیل های سوختی، ابرخازن ها، حسگرها، صنایع 
کلر-آلکالی، سلول های خورشیدی و غیره منجر شده است. به طور 
الکتروشیمیایی  دستگاه های  در  استفاده شده  الکترولیتی  مواد  کلی، 
می توانند به صورت الکترولیت های پلیمری، سرامیکی و مایع باشند. 
در این میان الکترولیت های مایع، اگرچه رسانندگی یونی زیادی را 

نشان می دهند، اما با مشکلات ایمنی مواجه هستند. 
انعطاف پذیری بسیار کم و رسانندگی  الکترولیت های سرامیکی، 
 نه چندان مطلوبی دارند. اما الکترولیت های پلیمری مشکلات نشت و 
مایع  الکترولیت های  در  حلال  تجزیه  طول  در  را  گاز  تشکیل 
ازبین می برند. افزون بر این، آن ها دارای رسانندگی یونی قابل قبول، 
ایمنی زیاد و انعطاف پذیری ساختاری زیاد هستند. این خواص نشان 
می دهند، الکترولیت های پلیمری می توانند از مشکلات مشاهده شده 

در الکترولیت های مایع و سرامیکی جلوگیری کنند ]1[.
از  که  هستند  غشاهایی  پلیمری  الکترولیت های  کلی،  به طور 
حل شدن نمک ها در ماتریس پلیمری با وزن مولکولی زیاد تشکیل 
کاتیون ها  با  می  توانند  که  دارند  گروه هایی  پلیمرها  این  می شوند. 
برهم کنش کنند، کمپلکس های پلیمر-نمک را تشکیل دهند و درنتیجه 
به حل شدن نمک در ساختار منجر می شوند. این سامانه های بدون 
الکترولیت های  با  قابل مقایسه  یون  انتقال  خواص  می توانند  حلال 
مایع را نشان دهند. برای این منظور، لازم است به طور پیش فرض 
مراکز فعال برای تشکیل کمپلکس با نمک در ساختار زنجیر پلیمر 
زنجیر های  قطعه های  همچنین،  باشند.  داشته  وجود  کافی  به میزان 
پلیمری باید از تحرک پذیری هرچه بیشتر برخوردار باشند. از آنجا 
جداکننده  به عنوان  را  دوگانه ای  نقش  پلیمری  الکترولیت های  که 
الکترودها و الکترولیت برای انتقال یون دارند، خواص مختلف نظیر 
دمای محیط، رسانندگی  در   10-4  Scm-1 از  بیش  یونی  رسانندگی 
الکتریکی کمتر از Scm-1  9-10، پایداری الکتروشیمیایی زیاد، انرژی 
گسترده  فعالیت  محدوده  یونی،  رسانندگی  برای  کم  فعال سازی 
دمایی و هزینه بری کم، سهولت شکل گیری، وزن کم و سازگاری با 
محیط زیست از الزامات مهم در این الکترولیت ها هستند. معیارهای 
مختلف برای طبقه بندی الکترولیت های پلیمری وجود دارد که از آن 
جمله می توان به شکل فیزیکی یا منبع تأمین این پلیمرها )طبیعی یا 

سنتزی( اشاره کرد ]2[. 

طبقه بندی الکترولیت های پلیمری 
الکترولیت پلیمری جامد 

هستند  نازکی  غشاهای   )SPEs( جامد  پلیمری  الکترولیت های 
گروه های  با  پلیمری  ماتریس  یک  در  نمک ها  حل کردن  از  که 
غشا  بدون حلال،  سامانه های  در  می شوند.  تشکیل  الکترون دهنده 
معمولاً به عنوان عایق الکتریکی و رسانای یونی برای انتقال یون ها 
 20 μm بین الکترودهای آند و کاتد عمل می کند و معمولا ضخامت 
SPEها  در  میزبان  به عنوان  مختلف  پلیمرهای  دارد.   100  μm تا 
استفاده شده است. این پلیمرها باید گروه های الکترون دهنده مناسب 
)مانند فلوئور، اکسیژن، نیتروژن و گوگرد( داشته باشند. حل پذیری 
نمک در پلیمرهای میزبان به برهم کنش پلیمر و کاتیون ها بستگی 
دارد. زمانی که انرژی شبکه نمک کم و ثابت دی الکتریک )ɛ( پلیمر 
میزبان زیاد باشد، می توان کمپلکس مناسبی از پلیمر و نمک تشکیل 
داد. از جمله پلیمرهایی که می توان آن ها را به عنوان میزبان استفاده 
 ،)PMMA( متاکریلات(  پلی)متیل   ،)PEO( اکسید  پلی اتیلن  کرد، 
فلوئورید(  پلی)وینیلیدن  نفیون،   ،)PAN( پلی)آکریلونیتریل( 
)PVDF( و غیره است. در ساختار برخی الکترولیت های پلیمری، 
از  که  هستند  یونی  گروه های  حاوی  درشت مولکولی  زنجیر های 
دارند. گروه های  پیوند  ماتریس  به زنجیر های اصلی  نظر شیمیایی 
رایج ترین  از   )-)SO3-( سولفونات  یا   )-)CO2-( کربوکسیلات 
گروه های تبادلگر کاتیون ها در ساختارهای الکترولیت های پلیمری 
هستند که می توانند از طریق دست به دست کردن کاتیون ها، آن ها را 

در طول زنجیر منتقل کنند ]3[. 
 )hopping( رسانندگی یونی در الکترولیت های پلیمری جامد از پرش 
کاتیون ها روی مکان های فعال در زنجیر های پلیمر ناشی می شود. 
همان طور که در شکل 1 نشان داده شده است، کاتیون ها با گروه های 
 PEO زنجیر  روی  اتری  اکسیژن  اتم های  مانند  الکترون دهنده 
فرایندهای شکست-تشکیل  با  بنابراین،  می کنند.  برقرار  برهم کنش 

شکل 1- انتقال یون در PEO از طریق سازوکار پرش کاتیون ها میان 
مکان های فعال در زنجیر.
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پیوند میان گروه های الکترون دهنده-کاتیون، انتقال یون با پرش بین 
همچنین،  می شود.  انجام  پلیمری  الکترولیت  در  زنجیرها  درون  یا 
ایجاد حجم  با  را  کاتیون ها  تحرک  می تواند  پلیمری  قطعه  حرکت 
آزاد افزایش دهد. در شکل 2 نیز نحوه تبادل کاتیون، میان گروه های 

آنیونی متصل به زنجیر در یک یونومر نمایش داده شده است.
بنابراین،  می گیرد.  انجام  بی شکل  فاز  در  یون ها  سریع  حرکت 
رسانندگی یونی در این فاز به مراتب  بیش از فاز بلوری است. از 
این جهت، به علت بلورینگی زیاد الکترولیت پلیمری جامد برپایه 
  )10-8 Scm-1 رسانندگی یونی در دمای محیط کم )در حدود ،PEO

دمای  در  معمولا  پلیمری  الکترولیت های  اینکه  به  توجه  با  است. 
محیط استفاده می شوند، بهبود رسانندگی یونی SPEها در این دما 

با کاهش بلورینگی برای کاربردهای عملی بسیار مهم است ]4[.

الکترولیت پلیمری ژلی

 الکترولیت های مایع با رسانندگی یونی زیاد در حد Scm-1  2-10 - 3-10 و 
مانند  ایمنی  مسائل  این حال،  با  الکترودها هستند.  با  عالی  تماس 
توجهی  درخور  به طور  می توانند  دارینه  تشکیل  و  حلال  نشت 
کاربرد آن ها را محدود کند. از سوی دیگر، اگرچه الکترولیت های 
پلیمری جامد مشکلات مزبور را حل می کنند، اما رسانندگی یونی 
کم و عملکرد چرخه ای ضعیفی دارند. الکترولیت های پلیمری ژلی 
ترکیب  را  جامد  و  مایع  پلیمری  الکترولیت های  مزایای   ،)GPE(
مایع  الکترولیت های  از  ایمن تر  توجهی  درخور  به طور  و  می کنند 
هستند و رسانندگی یونی بیشتری نسبت به الکترولیت های پلیمری 
پلیمری،  الکترولیت  در  نرم کننده  یا  با جذب حلال  هستند.  جامد 
از طریق سازوکار پرش یون ها و حرکت  تنها  نه  رسانندگی یونی 
دیگری  در سازوکار  بلکه  می افتد،  اتفاق  پلیمری  زنجیر های  قطعه 

یون  تبادلگر  گروه های  میان  کاتیون  نوعی  تبادل  نحوه   -2 شکل 
متصل به زنجیر.

انجام  منبسط شده  ژل  فاز  در  یون  انتقال  با  انتقالی(  )سازوکار 
می گیرد. بنابراین، مقدار الکترولیت محلول به دام افتاده در ماتریس 
 پلیمری می تواند به طور شایان توجهی بر عملکرد GPE اثر بگذارد و 
درنتیجه رسانندگی یونی را به Scm-1  3-10 در دمای محیط بهبود 
GPEها  در  استفاده شده  غشاهای  ساختار،  به  توجه  با   بخشد. 
می تواند  متخلخل  ساختار  باشند.  متخلخل  یا  متراکم  می توانند 
افزایش  به  که  دارد  نگه  خود  در  را  بیشتری  الکترولیت   محلول 

درخور ملاحظه رسانندگی یونی منجر می شود. 
از مشخصه های پلیمرهای به کاررفته در GPEها می توان به آسانی 
الکترون دهنده  گروه های  وجود  پلیمر،  زنجیر  در  قطعه ها  حرکت 
مناسب برای کمک به حل شدن نمک ها و تبادل کاتیون، دمای انتقال 
پایداری  و  کم  بلورینگی  زیاد،  مولکولی  وزن  کم،   )Tg( شیشه ای 
در دمای زیاد را نام برد. از پلیمرهایی که به طور گسترده به عنوان 
 i،PEO به  می توان  شده اند  درنظرگرفته   GPE برای  چارچوبی 
کرد.  اشاره   PVDF و   )PVC( کلرید  پلی وینیل   ،PMMA ،PAN

همچنین افزون بر ماتریس پلیمری، نرم کننده ها باید دارای خواص 
الکترون دهنده  گروه های  زیاد،  دی الکتریک  ثابت  مانند  مطلوبی 
برای تفکیک بیشتر یون ها، پایداری شیمیایی و الکتروشیمیایی زیاد 
باشند. افزون بر این، آن ها می توانند باعث افزایش نواحی بی شکل 
و  پلیمر  زنجیر  در  قطعه ها  حرکت  افزایش  پلیمری،  ماتریس  در 
کمک به تفکیک یون های نمک و درنتیجه بهبود رسانندگی یونی 
شوند. به طور کلی، نرم کننده ها می توانند حلال های آلی، مواد با وزن 

مولکولی کم و مایعات یونی )ILS( باشند ]5[.

الکترولیت پلیمری کامپوزیتی 

 i،LiNbO3 ،PbTiO3 ،BaTiO3 ،SiO2 نظیر  پرکننده هایی  افزودن 
به   )CNTs( کربنی  نانولوله های  و  رس  خاک   ،،Al2O3  TiO2

پلیمری  الکترولیت های  تهیه  و  پلیمری  الکترولیتی  ساختارهای 
مواد  تولید  برای  سودمندی  راه حل  می توانند   )CPEs( کامپوزیتی 
جدید در حوزه الکترولیت ها باشند. ویژگی های کلی کامپوزیت ها 
ماتریس  و  پرکننده ها  ویژگی های  به  چندفازی،  مواد  به عنوان 
ماتریس- برهم کنش های  و  مشترک  فصل  خواص  ترکیب شده، 
پرکننده نسبت داده می شود. از مشکلات مهم در تولید این CPE ها، 
به ویژه زمانی که از نانو پرکننده ها استفاده می شود، تمایل به انبوهش 
ناهمگن  کامپوزیتی  مواد  ایجاد  موجب  که  پرکننده هاست  این  در 
از  می توان  را  پرکننده  و  ماتریس  میان  سازگاری  افزایش  می شود. 
پرکننده ها،  وجود  به دست آورد.  نانوپرکننده ها  سطح  اصلاح  طریق 
به ویژه آن هایی که با گروه های تبادلگر یون اصلاح شده اند، خواص 
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مکانیکی را افزایش می دهند. همچنین، اثر فصل مشترک و ترویج 
تفکیک جفت های یونی از طریق جذب روی سطح پرکننده ها بر 
است،  این گزارش شده  بر  افزون  است.  اثرگذار  یونی  رسانندگی 
میزان  کاهش  با  را  یونی  رسانندگی  می تواند  نانو پرکننده ها  وجود 

بلورینگی در ماتریس الکترولیتی پلیمری افزایش دهد ]6[. 
پرکننده  که  زمانی  به ویژه   ،CPE تهیه غشاهای  برای  کلی  به طور 
در اندازه نانو باشد، ریخته گری محلول CPE به عنوان روش مناسبی 
زنجیر های  نانوپرکننده ها،  روش،  این  در  می شود.  درنظرگرفته 
پلیمر ماتریس و نمک در حلال مشترک با هم مخلوط می شوند و 
ازپیش معین  با ضخامت  تبخیر حلال،  از  CPE پس  فیلم  درنهایت 
تشکیل می شود. با این حال، اختلاط نانوذرات در حالت سل-ژل یا 
اختلاط مذاب نیز ممکن است برای به دست آوردن CPEها استفاده 
شود. John و همکاران ]7[، اثر وجود نانوپرکننده های Al2O3 را بر 
تریفلات  لیتیم  با  دوپه شده  میزبان  ماتریس  به عنوان   PEO تقویت 
)LiCF3SO3( مطالعه کردند. آن ها نتیجه گرفتند، با توجه به مطالعات 
 ،)DSC( و گرماسنجی پویشی تفاضلی )XRD( پراش پرتو ایکس
افزایش رسانندگی CPEهای حاصل به دلیل افزایش نواحی بی شکل 
ساختار  و  پلیمری  زنجیر های  قطعه های  انعطاف پذیری  که  است 
بی نظم الکترولیت را افزایش می دهد. اگرچه در بارگذاری کم این 
نانوپرکننده ها، رسانندگی یون ممکن است بهبود یابد، اما در بارگذاری 
زیاد آن ها )بیش از wt %15(، رسانندگی یونی به دلیل مسدودشدن 
مسیرهای رسانش به وسیله نانوذرات، کاهش می یابد. همچنین نشان 
عاملی  گروه های  یا  نانوپرکننده  نانوذرات  اندازه  است،  شده  داده 
موجود در سطح آن می تواند بر رسانندگی یونی CPEهای ساخته شده 
اثر بگذارد. در این راستا گزارش شده است، در نانوذرات اصلاح شده، 
مکان های اضافی، مسیرهای رسانش مطلوبی را برای انتقال یونی از 
طریق برهم کنش های نوع اسید-باز لوویس میان گروه های سطحی 

نانوپرکننده و گونه های یونی ایجاد می کند ]8[. 

روش های آماده سازی غشاهای الکترولیتی پلیمری
 

مختلف،  کاربردهای  در  استفاده شده  پلیمری  الکترولیتی  غشاهای 
ادامه،  در  دارند.  متخلخل  یا  )نامتخلخل(  متراکم  کلی  شکل  دو 

روش های مختلف ساخت هر یک از آن ها معرفی می شود.

تهیه غشاهای متراکم
به طور کلی، غشاهای متراکم غشاهای همگنی هستند که در مقیاس 

گرادیان  غشاها،  نوع  این  در  ندارند.  منفذی  هیچ  میکروسکوپی 
برای  محرکه  نیروی  به عنوان  اول  درجه  در  الکتریکی  پتانسیل 
انتقال یون ها از میان ضخامت غشا عمل می کند. غشاهای متراکم 
از طریق روش ریخته گری محلول ساخته می شوند که در  معمولاً 
آن پلیمر میزبان در یک حلال خاص حل می شود تا محلول همگنی 
تهیه شود. محلول می تواند روی یک شیشه مسطح ریخته شود تا 
از  پس  شود.  آماده  میزبان  پلیمر  از  نازکی  غشای  و  حلال حذف 
خشک شدن، غشاهای به دست آمده در یک الکترولیت آلی غوطه ور 
می شوند تا نمک های مدنظر )نظیر نمک های لیتیم( را جذب کنند. 
شکل 3، طرحواره ای از آماده سازی یک غشای الکترولیتی پلیمری 

متراکم را نشان می دهد ]9[.

تهیه غشاهای متخلخل
غشاهای متخلخل، قابلیت جذب الکترولیت )محلول نمک( بیشتری 
نسبت به غشاهای متراکم دارند که این مسئله می تواند به افزایش 
متخلخل،  ساختار  با  غشا  تهیه  برای  شود.  منجر  یون  رسانندگی 
روش های مختلفی برای القای جدایش فاز پیشنهاد شده است. این 
روش ها به طور عمده براساس تغییر حالت ترمودینامیکی محلول های 
ترمودینامیکی محلول  استوار هستند. شکل 4، حالت های  پلیمری 
جدایش  سازوکار های  می دهد.  نشان  فازی  نمودار  در  را  پلیمری 
 )SD( اسپینودال  تجزیه  یا   )NG( رشد  و  هسته زایی  شامل  فاز، 
فاز  جدایش  است،  شبه پایدار  ناحیه  در  سامانه  که  هنگامی  است. 
با سازوکار هسته زایی و رشد انجام می شود و شکل شناسی سلولی 
با  می آید.  به دست  گره ای(  یا  سلول باز  سلول بسته،  )شکل شناسی 
وجود این، اگر سامانه در ناحیه ناپایدار باشد، جدایش فاز با تجزیه 
اسپینودال انجام شده که به شکل شناسی پیوسته منجر می شود ]10[. 
در ساختار غشا،  تخلخل  ایجاد  برای  فاز  اعمال جدایش  به منظور 

شکل 3- تهیه غشای الکترولیتی پلیمری متراکم از طریق ریخته گری 
محلول.
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روش های متنوعی استفاده شده که در زیر به آن اشاره می شود.

جدایش فاز القاشده با ضدحلال

جدایش فاز القاشده با ضدحلال از متداول ترین روش ها برای تهیه 
غشاهای متخلخل است که در آن از ترکیب سه تایی شامل پلیمر، 
حلال و ضدحلال استفاده شده که هرچند گاهی شامل مواد افزودنی 
و  پلیمر  از  همگن  محلول  نوعی  تهیه  با  فرایند  این  می شود.   نیز 
حلال آغاز می شود. سپس محلول روی یک بستر ریخته می شود تا 
لایه نازکی با ضخامت مدنظر تشکیل شود. پس از آن، سامانه در 
محیط انعقاد شامل ضدحلال غوطه ور می شود. در این مرحله، تبادل 

ترکیب  درنهایت،  می دهد.  رخ  فاز  جدایش  و  و ضدحلال  حلال 
و  شده  منتقل  دوفاز  به  تک فاز  ناحیه  از  پلیمر-حلال-ضدحلال 
درنتیجه ساختار متخلخل تشکیل می شود. پارامترهایی مانند غلظت 
محلول پلیمری، نوع حلال و ضدحلال، مواد افزودنی، امتزاج پذیری 
حلال و ضدحلال و غیره می توانند بر ساختار متخلخل اثر بگذارند. 
به عنوان مثال، غلظت و گران روی کمتر و آب دوستی بیشتر محلول 
باعث  می تواند  ضدحلال  و  حلال  بیشتر  امتزاج پذیری  و  پلیمری 
منافذ  اندازه  با  بازتر  متخلخل  ساختار  به  که  شود  سریع تر  تبادل 

بزرگ تر و توزیع اندازه گسترده تر منجر می شود ]11[.
بسیاری از پژوهشگران از روش جدایش فاز القاشده با ضدحلال برای 
 تهیه الکترولیت های پلیمری متخلخل استفاده کرده اند. جمال پور و 
از این روش طراحی  با استفاده  همکاران ]GPE ،]5 متخلخلی را 
 wt و   PVDF ،PVDF/SiO2-PMMA مطالعه،  این  در  کردند. 
از  مخلوطی  در   )70/30 %PVDF/SiO2-P(MMA-co-HEMA)i

حل   )NMP( N-متیل-2-پیرولیدون  و   )DMF( فرمامید  دی متیل 
شدند. سپس محلول روی یک بستر شیشه ای ریخته و در حمام آب 

غوطه ور شد تا ساختار متخلخل ایجاد شود. 
 ،)SEM( پویشی  الکترونی  میکروسکوپ  تصاویر   5 شکل 
 شکل شناسی سطح و مقطع غشاهای PVDF ،PVDF/SiO2-PMMA و 
PVDF/SiO2-P(MMA-co-HEMA) را نشان می دهد. در این شکل، 

اثر ترکیب پلیمر بر ساختار متخلخل مشاهده می شود. در نمونه های 

شکل 4- نمودار فازی و رایج ترین شکل شناسی های غشاي ناشی 
از جدایی فاز محلول های پلیمری.

PVDF/SiO2- تا )خ(  و )چ(   PVDF/SiO2-PMMA)تا ج PVDF، )ت  تا پ(  )الف  از سطح شکست غشاهای:   SEM شکل 5- تصاویر 
P(MMA-co-HEMA(. بزرگ نمایی در ستون اول و سوم μm 5 و در ستون دوم μm 50 است ]5[.
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 PVDF/SiO2-P(MMA-co-HEMA) و   PVDF/SiO2-PMMA

)شکل 5ث و ح(، نفوذ ضدحلال در کل عرض غشا انجام می شود. 
با  آلی-معدنی  هیبریدی  مواد   30%  wt وجود  به  می توان  را  این 
کاهش  را  غشاها  بلورینگی  که  داد  نسبت   )70/30 i% wt) PVDFi

می دهد و به تبادل حلال در فرایند وارونگی فاز کمک کرد. میزان 
 1 جدول  در  نمونه ها  این  رسانندگی  و  محلول  جذب   تخلخل، 
به دلیل  می تواند  هیبریدی  نمونه های  زیاد  رسانندگی  است.  آمده 

تخلخل و جذب محلول زیاد باشد.

جدایش فاز القاشده با گرما

گرمانرم های  از  متخلخل  ساختارهای  تهیه  برای  بیشتر  روش  این 
دمای  در  مختلف  حلال های  در  ضعیف  حل پذیری  با  نیمه بلوری 
شامل  گرما  با  القاشده  فاز  جدایش  فرایند  می شود.  استفاده  محیط 
یک پلیمر، یک رقیق کننده و معمولاً یک حلال استخراج کننده است. 
القا  یا مایع-جامد  با اختلاط مایع-مایع  این فرایند، جدایش فاز را 
رقیق کننده  در یک  پلیمر  به محلول همگن،  دستیابی  برای  می کند. 
انحلال )UCST( حل  بالایی  از دمای بحرانی  در دمای زیاد، بیش 
تا  می شود  سرد   UCST زیر  تا  معین  سرعت  با  سپس  می شود. 
غشای  تهیه  برای  رقیق کننده   .)6 )شکل  شود  انجام  فاز  جدایش 
 متخلخل استخراج می شود. در اختلاط مایع-مایع ساختار سلولی و 
اختلاط جامد-مایع ساختار کروی تشکیل می شود. شایان ذکر  در 
است در اختلاط جامد-مایع فرایند استخراج ضروری نیست ]12،13[.
Cui و همکاران ]13[، از روش جدایش فاز القاشده با گرما برای 

باتری  برای   PVDF/PMMA برپایه  متخلخل  غشای  یک  ساخت 
 لیتیمي استفاده کردند. آن ها محلول همگنی از PVDF ،PMMA و 
رقیق کننده )نوعی استر( را با هم زدن مداوم به مدت h 2 در اتمسفر 
نیتروژن تهیه کردند. سپس، محلول در نیتروژن مایع تبدیل به جامد 
نازکی  لایه  تا  شدند  فشرده  قالب  در  به دست آمده  نمونه های  شد. 
 24 h تشکیل شود. فیلم ها در اتانول غوطه ور شده تا رقیق کننده طی
در دمای محیط حذف شدند. درنهایت، غشاهای متخلخل به مدت 
سامانه فاز  جدایش  شد،  مشخص  شدند.  خشک  خلأ  در   12  h 

 PMMA مقادیر  افزایش  با  می تواند  PVDF/PMMA-رقیق کننده 

باعث تغییر جدایش فاز مایع-مایع به جامد-مایع شود. این مسئله 
به تغییر ساختار غشا از ساختار سلولی به ساختار شبکه ای منجر 

می شود. تغییر ساختار می تواند رسانندگی یونی را افزایش دهد.
 

جدایش فاز القاشده با بخار

روش جدایش فاز القاشده با بخار تقریباً شبیه فرایند جدایش فاز 
بوده و  با ضدحلال است که دارای یک سامانه سه جزئی  القاشده 
شامل پلیمر/حلال/ضدحلال است. در این روش، ضدحلال )معمولاً 
بخار آب( از فاز بخار به محلول پلیمری نفوذ می کند. عموما پس 
از قرارگرفتن در معرض بخار ضدحلال، فرایند غوطه وری نهایی 
نیاز  مورد  متخلخل  ساختار  آماده سازی  برای  انعقادی  حمام  در 
بخار  با  القاشده  فاز  در روش جدایش  معمول  ساختارهای  است. 
و  متقارن  مدولار  نامتقارن،  سلولی  متقارن،  سلولی   ساختارهای 
را  مختلف  ساختارهای  این  هستند.  پیوسته  متقارن  ساختارهای 
 می توان با کنترل عواملی مانند غلظت پلیمر، ترکیب درصد حلال و 
بخار  دمای  و  قرارگیری  زمان  بخار،  نسبی  رطوبت  ضدحلال، 

به دست آورد ]14،15[.

رسانندگی یونی )mS.cm-1(جذب الکترولیت )%(تخلخل )%(ژل الکترولیت پلیمری
PVDF534901/17

PVDF/SiO2-g-PMMA705602/04
PVDF/SiO2-g-P(MMA-co-HEMA(816902/63

.]5[ )PVDF/SiO2-g-P(MMA-co-HEMA و PVDF ،PVDF/SiO2-g-PMMA هایGPE جدول 1- تخلخل، جذب الکترولیت و رسانندگی یونی

 شکل 6- نمودار فازی ترکیب درصد-دما با جدایش فاز مایع-مایع و 
مایع-جامد.
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الکتروریسی

که  است  کارآمد  و  کنترل پذیر  ساده،  فرایندی  الکتروریسی 
الیاف  کند.  تهیه  را  متخلخل  پلیمری  غشاهای  به سرعت  می تواند 
هستند  نانو  تا  میکرون  مقیاس  در  قطری  دارای  الکتروریسی شده 
تولید  الکتریکی  میدان  اعمال  با  یا مذاب  از ریسندگی محلول  که 
می شوند. غشاهای به دست آمده از خواص عالی مانند تخلخل زیاد، 
به هم  کاملًا  منفذباز  ساختارهای  کم،  چگالی  یکنواخت،  ساختار 
آن ها  که  برخوردارند  غیره  و  زیاد  به حجم  سطح  نسبت  پیوسته، 
پلیمری مناسب می کند. گفتنی  الکترولیت های  را برای استفاده در 
بر  پارامترهای مختلفی ممکن است  الکتروریسی،  فرایند  است در 
الکتروریسی محلول(،  اثر بگذارد. نوع حلال )در  آماده شده  الیاف 
پلیمر،  غلظت  سطحی،  رسانندگی  و  کشش  محلول،  گران روی 
اعمالی، شکل جمع کننده و  ولتاژ  تغذیه-جریان، رطوبت،  سرعت 

فاصله سوزن تا جمع کننده از جمله این عوامل هستند ]16[. 

سازوکار های انتقال یون در الکترولیت های پلیمری
به طور کلی، انتقال یون به صورت های زیر انجام می شود ]17[:

- انتقال یون از طریق الکترولیت جذب شده در ساختار GPEها 
یا CPEها. 

در  پلیمر-نمک  کمپلکس های  برقراری  طریق  از  یون  انتقال   -
زنجیر های  قطعات  حرکت  آن ها  در  که  حلال  بدون  سامانه های 
پلیمری در ماتریس در انتقال یون، به ویژه در دماهای بیش از دمای 

انتقال شیشه ای نقش دارد.
در  یون  تبادلگر  گروه های  میان  پرش  طریق  از  یون  انتقال   -

ساختار زنجیر.
الکترولیت های پلیمری عموماً از فازهای بلوری و بی شکل تشکیل 
شده اند که فاز بی شکل نقش مهمی در رسانندگی یونی ایفا می کند. 
پلیمری  زنجیر های  عاملی  گروه های  با  برهم کنش  در  کاتیون ها 
موجود  زنجیر های  کنند.  زنجیر حرکت  طول  در  می توانند  میزبان 
در ساختار الکترولیت پلیمری به عنوان مسیرهایی برای پدیده انتقال 
یون درنظرگرفته می شوند. به عبارت دیگر با واردشدن نمک به پلیمر 
میزبان، یون های سازنده از هم تفکیک شده و کاتیون ها به مواضع 
راستا، رسانندگی  این  پلیمر متصل می شوند. در  لوویس روی  باز 
یونی در دمای بیش از Tg رخ می دهد، جایی که قطعه های پلیمری 
می توانند آزادانه تر حرکت کنند. از دیدگاه دیگر، حجم آزاد درون 
از  یون ها  حرکت  برای  را  مسیرهایی  می تواند  نیز  پلیمری  میزبان 

طریق محیط الکترولیت جذب شده فراهم کند. 
به طور کلی می توان گفت، رسانندگی یونی کل می تواند افزون بر 

سازوکار پرش، تحت تأثیر نفوذ محلول الکترولیت جذب شده در 
ساختار الکترولیتی پلیمری نیز قرار گیرد. دما نیز نقش مؤثری بر میزان 
رسانندگی یونی اندازه گیری شده دارد. وابستگی رسانندگی یونی و 
 دما را می توان از طریق مدل های آرنیوس تفسیر کرد. معادله )1(، 
 ) T( و دما (σ(T)) مدل آرنیوس را برای رابطه بین رسانندگی یونی

تعریف می کند ]18[:

0( ) exp( )aET
KT

σ σ= −                                                                  )1(

که در آن، σo  ضریب پیش نمایی، Ea انرژی فعال سازی و K ثابت 
بولتزمن هستند. 

رویکردهایی برای بهبود عملکرد الکترولیت های پلیمری
رویکردهای مختلفی برای بهبود خواص مکانیکی و الکتروشیمیایی 
است.  شده  پیشنهاد  عملی  کاربردهای  در  پلیمری  الکترولیت های 
کوپلیمرکردن،  آمیخته سازی،  قبیل  از  روش هایی  بخش،  این  در 

شبکه ای کردن و افزودن پرکننده های معدنی معرفی می شود.

آمیخته های پلیمری

همان گونه که پیش تر گفته شد، به طور کلی رسانندگی یونی به وسیله 
فاز بی شکل ماتریس پلیمری کنترل می شود که ارتباط مستقیمی با 
حرکت زنجیر های پلیمری و انعطاف پذیری آن ها دارد. این مسئله 
به طور معمول با انتخاب یک پلیمر با دمای انتقال شیشه ای نسبتاً کم 
به دست می آید. به منظور کاهش بلورینگی و ایجاد حجم آزاد بیشتر 
در یک الکترولیت پلیمری، به ویژه برای کاربرد در دمای محیط و 
درنتیجه افزایش تحرک یونی، ایجاد درجه خاصی از بی نظمی در 
دلیل  بدین  این  پلیمری ضروری است.  الکترولیتی  ساختار غشای 
حرکت  اجازه  نیمه بلوری  پلیمرهای  در  بلوری  نواحی  که  است 
پلیمرهای  از  آمیخته هایی  تهیه  با  نمی دهند.  یون ها  به  را  آزادانه 

مختلف می توان بدین هدف دست یافت.
Rajendran و همکاران ]19[، غشاهای الکترولیت پلیمری را شامل 

 )PEMA/PVC( کلرید(  متاکریلات(-پلی)وینیل  پلی)اتیل   آمیخته 
و  نرم کننده  به عنوان   )PC( کربنات  پروپیلن  ماتریس،   به عنوان 
LiClO4 به عنوان نمک افزوده مطالعه کردند. نتایج طیف سنجی زیرقرمز 

تبدیل فوریه )FTIR( نشان داد، نوارهای مشخصه در آمیخته به اعداد 
برهم کنش های  از  ناشی  می تواند  که  می شوند  منتقل  بیشتر  موجی 
میان اجزای آمیخته باشد. الگوهای XRD نشان می دهد، در آمیخته 
پلیمری، پیک های خالص PEMA و PVC به صورت پیک پهنی با 
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شدت کمتر ظاهر می شوند که نشانگر کاهش میزان بلورینگی در 
 )3/454×10-3  Scm-1( رسانندگی  حداکثر  است.  پلیمری   ماتریس 
ساختار برای  خوب  مکانیکی  پایداری  با  محیط  دمای   در 
  LiClO4-(67% wt) PC-(20% wt) PEMA- (5% wt) PVC (wt ه 8%)

مشاهده شده است. در میان ترکیبات مختلف مطالعه شده، رسانندگی 
نواحی  توجه  درخور  حجم  به  می توان  را  ترکیب  این  در  بیشتر 

بی شکل آن نسبت داد. 

کوپلیمرها

کوپلیمرشدن، روش امیدبخشی برای بهبود عملکرد الکترولیت های 
مونومر  نوع  دو  حداقل  از  تهیه شده  کوپلیمرهای  است.  پلیمری 
نشان  برتری  ویژگی های  هوموپلیمرها  با  مقایسه  در  مختلف 
نسبت  آن ها  ساختار  در  هم افزایی  آثار  به  می تواند  که  می دهند 
تولید  و  بر طراحی  پژوهشگران  از  بسیاری  این رو،  از  داده شود. 
شده اند.  متمرکز  کوپلیمرشدن  روش  به  پلیمری  الکترولیت های 
به طور مثال، کوپلیمرهای برپایه وینیلیدین فلوئورید )VDF(، مانند 
 ،P(VDF-TrFE(( فلوئورید-تری فلوئورواتیلن(  پلی)وینیلیدین 
و   )P(VDF-HF(( فلوئورید-هگزافلوئوروپروپیلن(   پلی)وینیلیدن 
 )PVDF-CTFE( فلوئورید-کلروتری فلوئورواتیلن(   پلی)وینیلیدن 
به  کومونومرها  افزودن  با  کوپلیمرها  این  در  کردند.  بررسی  را 
دسته های VDF، ضمن برخورداری از واحدهای تکرارشونده دارای 
گروه فلوئور )گروه تبادلگر یون( در ساختار زنجیر، درجه بلورینگی 

نیز کاهش می یابد که به افزایش رسانندگی یونی منجر می شود.
کوپلیمرهای  از  استفاده  با  را  GPEها   ،]20[ همکاران  و   Liu

با   )P(AN-co-MMA(( متاکریلات(  پلی)آکریلونیتریل-کو-متیل 
بهبود  به منظور  نسبت های مولی مختلف مونومرها طراحی کردند. 
 AN .کوپلیمر با پلی اتیلن پشتیبانی می شود ،GPE خواص مکانیکی
 MMA به پایداری شیمیایی و تشکیل منافذ بزرگ تر کمک می کند و
می کند.  ایجاد  قطبی  مایع  الکترولیت های  با  زیادی  ترکیبی  میل 
 نتایج، جذب زیاد الکترولیت مایع )wt %150( و رسانندگی یونی
 AN با نسبت مولی GPE 3-10×2/06 را در دمای محیط برای Scm-1

به MMA برابر با 4 به 1 نشان داد.

الکترولیت های پلیمری شبکه ای شده

برای  مطلوبی  روش  شبکه ای شده،  پلیمری  زنجیر های  از  استفاده 
الکترولیت  الکتروشیمیایی  و  گرمایی  مکانیکی،  خواص  بهبود 
الکترولیت های  بلورینگی  می تواند  شبکه ای کردن  است.  پلیمری 
رسانندگی  به  و  دهد  کاهش  را   PEO مانند  نیمه بلوری  پلیمری 

یونی زیاد، عملکرد چرخه ای عالی و مقاومت خوب دربرابر رشد 
دارینه لیتیم در باتری های لیتیم منجر شود. مطالعات متعددی درباره 
استفاده از ساختارهای شبکه ای شده به طور شیمیایی یا فیزیکی در 

الکترولیت های پلیمری انجام شده است.
Lehman و همکاران ]21[، نوعی الکترولیت پلیمری شبکه ای متشکل 

از پلی )اتیلن ایمین( شاخه دار )PEI( و PEO را طراحی کردند. مشاهده 
 شد، اتصال عرضی به طور چشمگیری به بهبود خواص مکانیکی و 
کاهش بلورینگی PEO کمک می کند. افزون بر این، گروه های عاملی 
آمین در سامانه شبکه ای PEI-PEO می توانند به عنوان باز لوویس عمل 
کنند که به ایجاد پیوند هیدروژنی منجر می شود. بنابراین، حل شدن 
نمک لیتیم آسان تر می شود و رسانندگی یونی بهبود می یابد. درنتیجه، 
و  مطلوب  مکانیکی  خواص  شبکه ای شده   PEI-PEO  الکترولیت 
و  30  °C دمای  در   1/7×10-4  Scm-1 فوق العاده  یونی   رسانندگی 
گلیکول  تترامتیلن   20%  wt با   80  °C دمای  در   1/2×10-3  Scm-1

دی متیل اتر را به عنوان یک نرم کننده نشان می دهد.

نانوکامپوزیت ها  

حال  در  CPEها  حوزه  شد،  اشاره  این  از  پیش  که  همان گونه 
به ساختار  افزوده شده  پرکننده های  گسترش است. در صورتی که 
بهبود  به  شایانی  کمک  باشند،  نانو  مقیاس  در  پلیمری  الکترولیتی 
خواص الکترولیت پلیمرتهیه شده می کنند. افزون بر پدیده بلورینگی 
است  ممکن  میزبان  پلیمرهای  کم  دی الکتریک  ثابت  ساختار،  در 
افزودن  راستا،  این  در  شود.  منجر  ضعیف  یونی  رسانندگی  به 
پرکننده های غیرآلی با ثابت دی الکتریک زیاد، می تواند ضمن کاهش 
تفکیک  افزایش  برای  پلیمری  الکترولیت های  به  بلورینگی  میزان 
و  اندازه  حجمی،  کسر  درنظرگرفت،  باید  کند.  کمک  نیز   نمک 
الکترولیت های  الکتریکی  بر عملکرد  نانوپرکننده ها می تواند  شکل 
شیمیایی  گروه های  همچنین،  بگذارد.  اثر  نانوکامپوزیتی  پلیمری 
پلیمر- مشترک  مرز  در  می توانند  نانوپرکننده ها  سطح  بر  موجود 
پرکننده به عنوان گروه های تبادلگر یون، به افزایش میزان رسانندگی 

یون کمک کنند.

کاربردهای الکترولیت های پلیمری
باتری ها

غشاهای الکترولیتی پلیمری در باتری ها، به ویژه باتری های لیتیمی 
از  استفاده  دارند.  ویژه ای  کاربرد  الکترولیت  و  جداکننده  به عنوان 
الکترولیت های پلیمری در مقایسه با الکترولیت های مایع به کاررفته 
که  می کند  ایجاد  باتری ها  در  را  مزایایی  لیتیمی،  باتری های  در 
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 شامل ایمنی، انعطاف پذیری، واکنش پذیری کمتر با مواد الکترود و 
افزایش  لیتیمی،  باتری های  کاربرد  در  پیشرفت  با  می شود.  غیره 
مایع  الکترولیت های  در  مایع  نشت  و  کم  ایمنی  به همراه  تقاضا 
منجر  نزدیک  آینده  در  پلیمری  الکترولیت های  جایگزینی  به 
لیتیمي  باتری های  شامل  پلیمری  الکترولیت های  کاربرد  می شود. 
لیتیم،  باتری های فلز  انعطاف پذیر،  لیتیمي  باتری های  با ولتاژ زیاد، 
باتری های لیتیم-گوگرد )Li-S(، باتری های لیتیم-اکسیژن )Li-O( و 
باتری های لیتیمي هوشمند است. نقش اصلی چنین غشاهایی افزون 
بر جداکردن هر دو بخش آند و کاتد، کمک به هدایت هر چه بیشتر 

کاتیون لیتیم از میان ساختار غشاست.
الکترولیت های  شامل  پلیمری  الکترولیت های  مختلف  انواع 
الکترولیت های  و  ژلی  پلیمری  الکترولیت های  جامد،  پلیمری 
پلیمری کامپوزیتی در باتری ها کاربرد دارند. با توجه به الزامات اولیه 
و   PEO مختلف،  جامد  پلیمری  الکترولیت های  بین  در   پیش گفته 
مشتقات آن کاندید بالقوه عمل می کنند که ناشی از انعطاف پذیری 
 کافی، دمای انتقال شیشه ای کم )Tg(، پایداری الکتروشیمیایی زیاد و 
لیتیم در پلیمر به  لیتیم است. حرکت یون  حل پذیری با نمک های 
تعداد کاتیون آزاد و غلظت نمک لیتیم بستگی دارد. اندازه بزرگ تر 
آنیون ها باعث تجزیه یونی و غلظت نمک بیشتر مي شود و تعداد 
پلیمری  الکترولیت های  در  می کند.  تولید  را  یون ها  از  بیشتری 
پلیمری  الکترولیت های  در  و  الکترولیت  محلول  وجود  نیز  ژلی 
غشا  الکتروشیمیایی  عملکرد  می تواند  نانوذرات  وجود  کامپوزیتی 
 Li+ عبور  از  نمایی   ،7 دهد. شکل  بهبود  توجهی  شایان  به طور  را 
از میان غشای الکترولیتی پلیمری در ساختار یک باتری لیتیمی را 

نشان می دهد ]22[.

پیل های سوختی

انرژی  تولید  منابع  به عنوان  سوختی  پیل های  اخیر،  سال های  در 
از  ناشی  زیست محیطی  آلودگی های  کاهش  هدف  با  تجدیدپذیر 
پیل  سوختی  یافته اند.  توسعه  فسیلی  بی رویه سوخت های  مصرف 
سریع،  راه اندازی  به دلیل   ،)PEMFC( پلیمری  الکترولیت  غشایی 
تبدیل  بازده  کم،  نسبتاً  وزن  با  ساده  طراحی  حمل ونقل،  سهولت 
در  انرژی  منابع  از  استفاده  برای  زیاد و طول عمر طولانی  انرژی 
غشاهای  هستند.  مناسب  ثابت  یا  قابل حمل  مختلف  دستگاه های 
و  آند  میان  پروتون  انتقال  برای  را  بستری  که  پلی الکترولیت 
درنظرگرفته  پیکربندی هایی  چنین  هسته  می کنند،  فراهم  کاتد 
برپایه  تجاری  پلیمری  الکترولیت  یک  به عنوان  نفیون  می شوند. 
پرفلوئوروسولفونیک اسید است که اغلب در کاربرد پیل سوختی 

استفاده می شود. رسانندگی پروتون زیاد، پایداری شیمیایی خوب، 
نشان  را  مکانیکی خوبی  و  زیاد و همچنین خواص گرمایی  دوام 
می دهد. با این حال، بخش های زیادی از پژوهش ها به بازساخت 
مسئله  این  است.  شده  داده  اختصاص  نفیون  برای  جایگزین هایی 
به دلیل کمبود آب نفیون در دمای زیاد که مقادیر رسانش پروتون 
را کاهش می دهد و هزینه بری و نفوذپذیری سوخت درخور توجه 

مانند متانول که موجب کاهش عملکرد کلی پیل می شود. 
الکترولیت پلیمری مناسب باید رسانندگی یونی )پروتون( زیاد، 
پایداری شیمیایی، اکسایشی و آب کافتی  خواص مکانیکی خوب، 
شایان توجه، رسانندگی الکتریکی کم و قابلیت استفاده در الکترود 
پروتون  رسانای  پلیمر  راستا، چند  این  در  باشد.  داشته  را  غشایی 
پلیمرهای جدید  این  است.  معرفی شده  نفیون  به عنوان جایگزین 
افزون بر اینکه سد مناسبی برای سوخت هستند، باید دارای مقادیر 
رسانندگی پروتون قابل قبولی نیز باشند. ارائه مواد مقرون به صرفه 
به عنوان غشاهای پیل سوختی، چالشی بزرگ است. در این راستا، 
پلیمرهای آروماتیک سولفون دارشده و حتی پلیمرهای طبیعی مانند 

کیتوسان تا به امروز مطالعه شده اند ]23-25[.
 

صنایع کلرآلکالی

هیدروکسید  و  کلر  که  گفته می شود  به صنایعی  کلرآلکالی  صنایع 
شامل  کلرآلکالی  اصطلاح صنعت  همچنین،  می کنند.  تولید  سدیم 
تولید کلر با پتاسیم یا هیدروکسید لیتیم است. هیدروکسید سدیم 
می شود.  شناخته  سودا  کاستیک  یا  سوزآور  سود  به عنوان  معمولاً 
 )TiO2( دی اکسید  تیتانیم  و  کلرید  پلی وینیل  تولیدی  صنایع 
بزرگ ترین مصرف کننده کلر هستند. درواقع، در فرایند کلرآلکالی 

و  پلیمری  الکترولیتی  غشای  میان  در   Li+ حرکت   -7 شکل 
واردکردن-استخراج +Li به الکترودها در باتری لیتیمي ثانویه.
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نمک  محلول  طریق  از  الکتریکی  جریان  قراردادن  تأثیر  تحت  با 
کلرید سدیم، هیدروکسید سدیم و کلر تولید می شوند. سه فرایند 
و  دیافراگمی  جیوه،  سلول های  استفاده  حال  در  کلرآلکالی  متمایز 
جداکننده ای  است  ممکن  سلول ها  از  برخی  دارد.  وجود  غشایی 
مانند دیافراگم یا غشا داشته باشند تا تولیدات آند و کاتد را جدا 
نگه دارند. غشاهای الکترولیتی پلیمری می تواند به عنوان غشاهای 
مناسب در این سامانه ها به کارگرفته شود. در حال حاضر، غشاهای 
 Asahi و فلمیون ساخت شرکت Du Pont نفیون ساخت شرکت

Glass در صنعت استفاده می شوند ]26[.

ابرخازن ها

به طور  که  هستند  جالبی  الکتروشیمیایی  خازن های  ابرخازن ها، 
مجدد  قابل پرشدن  یا  ثانویه  باتری های  جایگزین  می توانند  بالقوه 
باشند. آن ها دارای زمان پرشدن سریع، طول عمر چرخه ای طولانی، 
چرخه پذیری درخور توجه و چگالی انرژی عالی هستند. ابرخازن ها 
و  معمولی  خازن های  به  نسبت  بیشتری  خازنی  ظرفیت  می توانند 
بنابراین،  کنند.  ایجاد  باتری ها  با  مقایسه  در  بیشتر  توان  چگالی 
می توان از آن ها در کاربردهای مختلف مانند تجهیزات پزشکی و 
نظامی، ژنراتورها، دوربین ها و غیره استفاده کرد. به طور کلی، سلول 
ابرخازن ها به وسیله دو الکترود، یک جداکننده نفوذپذیر یونی و یک 
الکترولیت تشکیل می شود که به صورت یونی هر دو الکترود را به 
هم متصل می کند )شکل 8(. سازوکار ذخیره انرژی در ابرخازن ها 
براساس جداسازی بارها در سطح مشترک یک الکترود جامد و یک 
واکنش های  و/یا  الکتریکی  دوگانه  لایه های  تشکیل  و  الکترولیت 

اکسایش-کاهش فارادی سریع در سطح مشترک است ]27[.
از  کاربردهایی  شد،  اشاره  آن ها  به  که  کاربردهایی  بر  افزون 

انواع  عملگرها،  و  حسگرها  در  پلیمری  الکترولیتی  غشاهای 
محرک ها برای کاربردهای پزشکی و سلول های خورشیدی حساس 

به رنگ گزارش شده است.

نتیجه گیری

امروزه الکترولیت ها، به ویژه در وسایل تولید یا ذخیره سازی انرژی 
دارای  مایع  الکترولیت های  دارند.  گسترده ای  کاربرد  الکتریکی 
مانند  ایمنی  مسائل  برخی  با  اما  هستند،  زیادی  یونی  رسانندگی 
نشت محلول، تشکیل دارینه و غیره مواجه هستند. الکترولیت های 
 پلیمری مشکلات الکترولیت های مایع و سرامیکی را حل می کنند و 
را  انعطاف پذیری زیادی  ایمنی عالی و  یونی مطلوب،  رسانندگی 
ضروری  پلیمری  الکترولیت های  توسعه  بنابراین،  می دهند.  نشان 
برای  جداکننده  به عنوان  هم  و  الکترولیت  به عنوان  هم  که  است 
یونی مطلوب و  انرژی عمل  کنند. رسانندگی  دستگاه های ذخیره 
 ایمنی زیاد الکترولیت های پلیمری هم از نظر فکری چالش برانگیز و 
پلیمری،  الکترولیت های  در  هستند.  جذاب  فناوری  نظر  از  هم 
و  هستند  الکترون دهنده  گروه های  دارای  میزبان  پلیمرهای 
می توانند نمک ها را تفکیک کنند و با کاتیون ها کمپلکس تشکیل 
رسانندگی  جمله  از  را  زیادی  مزایای  الکترولیت ها  این  دهند. 
یونی زیاد، چگالی انرژی زیاد، پایداری ساختاری، انعطاف پذیری 
خوب، پایداری گسترده الکتروشیمیایی، سهولت تشکیل و سبکی 
دستگاه های  در  پلیمری  الکترولیت های  می کنند.  ایجاد  وزن 
سوختی،  پیل های  باتری ها،  مانند  مختلف  الکتروشیمیایی 
ابرخازن ها، حسگرها، صنایع کلرآلکالی، دستگاه های الکترورنگی، 
استفاده می شوند.  به رنگ و غیره  سلول های خورشیدی حساس 
پلیمری  الکترولیت های  تهیه  برای  مختلفی  پلیمرهای  امروزه 
معرفی شده اند که در ساختار آن ها گروه هایی با قابلیت تبادل یون 
 PEO ،PVDF ،PMMA، به  پلیمرها می توان  این  از  دارد.  وجود 
کیتوسان،  مانند  طبیعی  پلیمر  چند  و   PAN ،PVC ،PVA ،TPU

نشاسته، سلولوز و مشتقات آن اشاره کرد. این پلیمرها در ساختار 
انواع الکترولیت های پلیمری شامل الکترولیت پلیمری جامد، ژلی 
اصلی  چالش  است،  گفتنی  می شوند.  به کار گرفته  کامپوزیتی  و 
آن ها  عملی  کاربردهای  برای  پلیمری  الکترولیت های  از  استفاده 
یونی  رسانندگی  افزایش  الکتروشیمیایی،  مختلف  دستگاه های  در 
آن ها در دمای محیط است. زیرا استفاده از الکترولیت های پلیمری 
در این دماها اجتناب ناپذیر است. بنابراین، تلاش هایی برای توسعه  شکل 8- ساختار یک سلول ابرخازن.
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انجام  کم  دماهای  در  مطلوب  عملکرد  با  پلیمری  الکترولیت های 
کوپلیمرکردن،  آمیخته سازی،  به  می توان  آن جمله  از  است.  گرفته 

در  تخلخل  ایجاد  و  معدنی  پرکننده های  افزودن  شبکه ای کردن، 
ساختار الکترولیتی پلیمری اشاره کرد. 
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